
CZ(拉直)法

<100>±2°

TTV ≤20

≤40

≤13

深度≤0.3mm,长度≤0.5mm,不多于一处

目测不可见

干净，无油污、肥皂和胶水等残留物

短边:182.3±0.2mm,长边:210±0.2mm

272mm，公差±0.2mm

130(+10/-8)µm

182 边长:4.72±0.57mm,210 边长:4.07±0.52mm

{ Y ¿
182.3x210

0.6-1.6Ω·cm

≥1000µs

≤5.75x1017at/cm³

≤5x1016at/cm³


